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Messzeit
20 pm PE-Folie mit 1,7 g/m?-d WDD
>5
Tage

Norm Moccon

Ausstattung

Einzelmessplatz / automatischer Messplatz
nachweisempfindlich -> kurze Messzeit

drei Messzellen mit effektiver Probenflache
8 cm?- 33cm?-102 cm?

geeignet fiir Gase, Organik, lonen

INNOVENT e.V. | www.innovent-jena.de

INNOVENT

WDD in g/m?Tag

Lacke mit 40 pm Schichtdicke

EP-L PUR-L PUR-W

Anwendungsbeispiele

Vermeidung von Blasen, Gammel, Rost:
Wasserdampf-Durchlassigkeit

Korrosionsschnelltest:
Anionen- und Kationentransport

Aromaversiegelung:

Diffusionsrate von Estern, Alkoholen
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