Wasserdampf-
Durchlassigkeit/Barriere

INNOVENT

Wassermenge

Flache - Zeit

WDD in g/m*d

hohe WDD*: bis 100.000 g/m?*-d

Messbereich | I
\ niedrige WDD*: bis 0,005 g/m?*d

16
Cellulose PET =

20 ym PE-Folie mit 1,7 g/m*d

hohe WDD*: 5 min i

Messzeit }——

niedrige WDD*: 60 min I

Wagung  Wettbewerber  Innovent

Folien / Verpackungen

Lacke mit 40 pm Schichtdicke

Lacke / Klebstoffe / Dichtstoffe
Anwendung %—
. Membranen / Vliese / Gewebe

41 g/m*>d
EP PUR Wasserlack

Ultrabarrieren

* WDD = Wasserdampfdurchlassigkeit (WVTR, MVTR)

Gefordert durch:

Die FUE-Ergebnisse sind im Rahmen des Forschungsprojektes Inno-KOM MF120164 entstanden. % Fﬁ“r"\;':’eirstf:ciﬂgtffi“m

und Energie
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